Referencia: 1101129-04 B
HE. 21002540

_5 AIDIMA

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

110112904
Empresa: ST SYSTEMTRONIC, S.A.
Direccion: Polig. Ind. Rafaelbuiiol ¢/ Del mar, 3 | .
Poblacion: 46138 RAFAELBUNOL (VALENCIA) — "
CIF. A46592150 '

Responsable: D. Fernando Gil Guanter

Producto: MESA BADA AUXILIAR ALTURA 1100.
Tapa cristal @ 700 y peana base metélica 550 x 550
Base metalica pintada de color gris

Fecha recepcion: 26/01/2011
Fecha inicio ensayos: 23/02/2011
Fecha finalizacién ensayos: 11/01/2012

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente al seguimiento de ensayos del
Simbolo de Calidad (S.C.)

REQUISITO/
ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO ADECUACION "
Resislencia a/la huroedad UNE EN ISO Sin alteracion Sin alteracion del
Condensacion continua 6270-1:2002 recubrimiento
{valoracién) CORRECTO

1y Adecuacidn a norma UME 89401-2:2008 de mesas oficina

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple |las especificaciones para el ensayo realizado, contemplada en la
norma UNE 8§9401-2:2008, de mesas de oficina

SNTEES

Fdo: Jose Mollatandete—
Departamento de Materiales de AIDIMA,

El resuitado del presente ensayo no concigmes m#s que a la muasfra ensayada,
Este documenio no podrd ser reproducido parcialmente sin aulonzacién expresa del laboraforio,

La muesira de ensayo objelo de esfe informe permanecerd en AIDIMA durarite un perods de tiempo de un mes a partir de Ia fecha
de emisidn del mismo. Transcurride asfe plazo se procederd 8 su desfruccidn, por fanto cualquier reclamscion debe levarse a
cabodentin, de.esfos mitas. rok
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Referencia: 1105100-29
HE. 21002540

AIDIMA

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

Empresa:
Direccion:
Poblacidn:
CIF.
Responsable:

Producto:

Con tapa cristal 100 x 100 cm.

Fecha recepcion:
Fecha inicio ensayos: 30/06/2011
Fecha finalizacion ensayos: 30/06/2011

ST SYSTEMTRONIC, S.A.

Polig. Ind. Rafaelbufiol ¢/ Del mar, 3

46138 RAFAELBUNOL VALENCIA (ESPANA)
Ade592150

D. Fernando Gil Guanter

Mesa auxiliar altura 400.

12/05/2011

1105100-29

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente al seguimiento de ensayos del Simbolo

de Calidad (S.C.)

METODO DE
ENSAYOS ENSAYO RESULTADO
- Estabilidad bajo carga vertical UNE EN 1730:00 CORRECTO

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple con los requisitos establecidos por la norma UNME EN 15372:08, en los
ensayos realizados.
No se ha considerado el apartado 7 de la norma “Informaciones de uso” dado que no se ha facilitado
dicha documentacién.

Fdo.: José Monsalvez
Tecnico Laboratorio del Mueble

e

— - Irr [
r—'da:"ﬁs; Emilio Nuévalos
Responsable Laboratorio del Mueble

El resuitado del presents ensayo no concisrne mas gue & la muesirs ensaysada,

Esfe documento no podréd ser ragroducito parclalmente sin aufonzacian expresa del laboralorio,

La muestre de ensayoe obisto de este informe parmanecerd en AIDIMA durante un periado de liempo de un mes a parlir de fa fecha
de emisidn del mismo. Transcumido este plazo se procederd a su destruccidn, por tanfo cualguier reciamacidn debs Nevarse a
cabo danite deestosiimitas: nFackn, 12

Apartado i 50 - AGLE0 FATERNA [Valerae) EXPara
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Referencia: 1101129-04
HE. 21002540

— AIDIMA

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. §.C.

Empresa: ST SYSTEMTRONIC, S.A.

Direccidn: Polig. Ind. Rafaelbufiol ¢/ Del mar, 3 | 10112904
Poblacion: 46138 RAFAELBUNOL |

VALENCIA (ESPANA) .
CIF. A4B6592150 , - :
Responsable: D, Fernando Gil Guanter f e e T

Producto: Mesa BADA auxiliar altura 1100. |
Con tapa cristal @ 700 y peana base metalica 550 x 550

Fecha recepcion: 26/01/2011
Fecha inicio ensayos: 23/02/2011
Fecha finalizacion ensayos: 23/02/2011

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente al seguimiento de ensayos del
Simbolo de Calidad {S.C.}

ENSAYOS METODO DE ENSAYO RESULTADO
- Requisitos de seguridad (Generalidades) UNE EN 15372:08 CORRECTO
- Estabilidad bajo carga vertical UNE EN 1730:00 CORRECTO

(*} Indica observaciones con respecto al resultado del ensayo.

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple con los requisitos establecidos por la norma UNE EN 15372:08, para
un nivel 1 correspondiente a un uso del producto moderado en los ensayos realizados.

Mo se ha considerado el apartado 7 de la norma "Informaciones de uso” dado gue no se ha facilitado
dicha documentacion.

w5 :I 3 ?ﬁ 0 Paterna a 18 de marzo de 2011
5&?@ %&h
El'lh |§' 3
-'H'i.;' o _£
Wﬁ 1
Fdo.: Jos&é Monsalvez Fdo: José Emilio Nuévalos
Tecnico Laboratorio del Mueble Responsable Laboratorio del Mueble

El resultada del prasenta ensays no concigma mas que a ia mussira ensayads.
Esle daocumeanto na podea ser reproducido parcialmenie sin autonzacidn express del laborafono.

La muestra de ensayo objsto de esls informe permanecerd en AIDIMA durante un pericdo de fismpo da un mes a pariir de la fecha
oa emisin del mismo, Transcurido este plazo se procederd a su desiruccidn, por tanfo cualguier reclemacidn debe llevarse a
cabo danltrt:- de estos .'rmrres
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Referencia: 1101129-03
HE. 21002540

= AIDIMA

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. 5.C.

Empresa: ST SYSTEMTRONIC, S.A.

Direccion: Polig. Ind. Rafaelbuiiol ¢/ Del mar, 3

Poblacion: 46138 RAFAELBUNOL 110112903
VALENCIA (ESPANA) '

CIF. A46592150

Responsable: D. Fernando Gil Guanter

Producto: Mesa BADA auxiliar altura 400.
Con tapa cristal 450 x 450 y base metalica 350 x 350.

Fecha recepcion: 26/01/2011
Fecha inicio ensayos: 24/02/2011
Fecha finalizacién ensayos: 24/02/2011

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente al seguimiento de ensayos del
Simbolo de Calidad (S.C.)

- ENSAYOS METODO DE ENSAYO | RESULTADO
- Requisitos de seguridad (Generalidades) UNE EN 156372:08 CORRECTO
- Estabilidad bajo carga vertical UNE EN 1730:00 CORRECTO

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple con los requisitos establecidos por la norma UNE EN 1537208, para
un nivel 1 carrespondiente a un useo del producto moderado en los ensayos realizados.

Mo se ha considerado el apartado 7 de la norma “Informaciones de usc” dado gue no se ha facilitado
dicha documentacian.

Paterna a2 17 de marzo de 2011

Fdo.: José Mansalvez
Tecnico Laboratorio del Mueble

Ei resuitado del pressnte enssyo no concisrma més gue a ja muesfra ensayada.
Este documento no podrd ser reproducido parcialments sin autonzacidn expresa dol laboratonio.

La muestrs de enssyo objslo de esle informe permarecerd sn AIDIMA durante un periodo da fiemps de d mes a parfi de fa fecha
e emisidn el mismo, Transcurido este plazo se proceders & su destruccion, por fanfo cualguisr reclamacidn dele levarse &
5.

i Frankhe
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Referencia: 1101129-07M
HE. 21002540

AlIDIMA

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

Empresa: ST SYSTEMTRONIC, S.A. ' =

Direccidn: Polig. Ind. Rafaelbufiol ¢/ Del mar, 3 [ (Lt I Y

Poblacién: 46138 RAFAELBUNOL i '
VALENCIA (ESPANA) i |

CIF. A46592150 ' '

Responsable: D. Fernando Gil Guanter

Producto: Mesa BADA tapa de cristal
Diametro de latapa: & 700 mm,
Peanas base metalica: (350x350) mmy (450x450) mm

Altura patas; {361, 690 y 1080} mm,
Fecha recepcion: 26/01/2011
Fecha inicio ensayos: 25/02/12011

Fecha finalizacién ensayos: 10/10/2011

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente al seguimiento de ensayos del
Simbolo de Calidad {S.C.)

ENSAYOS METODO DE ENSAYO | RESULTADO
Requisitos de seguridad (Generalidades) UNE EN 15372:08 CORRECTO*
Estabilidad bajo carga vertical
Ensayo realizado con |as tres alturas de pata:
351mym, 590 mm y 1060 mm, base de ; R ER LT CORRECTO
450x450mm
Carga estatica horizontal UNE EN 1730:00 CORRECTO*
Carga estatica vertical UNE EN 1730:00 CORRECTO®
 Fatiga horizontal UNE EN 1730:00 CORRECTO*
Fatiga vertical UNE EN 1730:00 CORRECTO"
Impacto vertical UMNE EN 1730:00 CORRECTO"
Caida EN 15372:08 Anexo A CORRECTO*

* Ensayos realizados sobre la configuracion de mesa BADA: base: 350x350mm, altura 361mm, y
tapa de & 700mm

CONCLUSIONES:
Lafs muestra’s ensayada’s cumple/n con los requisitos establecidos por la norma UNE EN 15372:08,
para un nivel 1 correspondiente a un uso del producto moderado en los ensayos realizados.

Mo se ha considerado el apartado 7 de la norma “Informaciones de uso” dado que no se ha facilitado
dicha documentacion.

Paterna a 11 de octubre de 2011

Fdo.: JoaqulfferenCiade:- -
Técnico q‘:"o] lueble

El resultado del presente ensayo na concleme mas gue a la muesira ensayada.
Este documenta no podrd ser nsprodfucida parclaimente sin aufonzacidn expresa del laboraforio.

Ls muastra de ansayo oljelo de este infarme permanecerd en AIDIMA durante un perlado de lempo de un mes a partir de a facha
dg emisidn del mismo. Transcumido este plazo s procederd a su destruccidn, por tanfo cualguier reclamacidn debe levarse a
cabo.dentro de estos, imites,  r...., 1=
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